TABLE DR1. REPRESENTATIVE MUSCOVITE ANALYSES

Maine, New Hampshire, Vermont

Sample No. W-1 KM-1 PR-3 PP-3 EF-2 SM-2 SE-5 H-1 FWw-4 PH-1 LE-1
510 4648 4758 4737 4641 4872 4758 4739 4720 4742 4681 46 .64
TiQy 0.54 1.38 0.91 1.74 1.06 0.57 0.65 0.83 083 0.54 1.07
Al;0s 331 32.3¢ 3335 2888 3091 3545 3423 3438 3476 2524 3410
MgO 1.08 1.34 1.16 1.27 1.45 nes 0.89 0.71 0.89 0.62 1.03
CaQ .00 a.15 0.03 0.0 0.00 a.01 0.00 0.00 0.00 0.00 G.01
MnO 010 0.00 .08 .00 0.08 0.08 0.13 0.08 0.02 .07 0.02
FeD 2.52 243 2.27 5.32 412 2.40 257 220 222 1.49 1.65
Naz0 0.22 0.22 0.22 0.18 0.31 0.29 038 0.35 0.2y 0.682 0.43
K20 10,98 10.64 10,37 10.34  10.60 8.85 9.15 8.80 10.28 9.99 10.95
F 0.52 0.35 0.51 042 0.87 0.19 0.74 0.64 .18 018 0.25
Cl 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.0z o 0.01 0.00
Total 8555 9647 9528 98564 9612 9735 8618 9820 9889 9557 9516
O=F -0.22 -0.15 -0.22 -0.18 -0.37 -0.08 -0.31 -0.27 -0.08 -0.21 01
0=Cl -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
TOTAL 9533 9832 9606 95468 9575 9727 9586 96.02 9581 95,36  96.05




TABLE DR2. REPRESENTATIVE BULK-ROCK MAJOR ELEMENT AND ISOTOPIC
ANALYSES

New Hampshire

Oxide Sample No.
Wt % H-1 BwW-2 SL-2 SL3 C-1 C-7 FW-2 FW-5 LM-1 LM-2 NL-5
SiO, 729 735 736 745 730 743 735 728 728 721 700
TiO, 020 025 017 012 030 028 028 019 025 026 047
AlLO, 149 147 149 150 145 142 146 149 150 149 156
Fe,O; 190 164 130 089 170 146 162 149 196 1.96 2.19
MnO 011 0.04 003 002 005 006 002 003 0.04 004 007
MgO 052 0.36 042 022 042 040 044 044 062 064 0865
Ca0 085 0982 114 095 105 120 120 137 165 161 168
Na,O 3.03 354 304 322 297 316 304 340 320 324 394
KO 528 448 458 514 558 484 531 478 420 424 459
Total 99.60 99.43 99.18 100.0699.57 99.90 100.0199.40 99.72 98.99 99.19
80 11.39 10.97 11.06 11.07 11.42 11.93 1047 973 852 814 1022
sig -19.07 -25.33 382 -063 -1.94
Oxide Sample No.
Wt% NL-3 NL-17 M2 M-4 FP-1 FP-2 PP-1 PP-3 EF-1 EF-2 PR-2 PR-3
Si0, 703 719 691 702 730 744 709 705 723 727 728 728
TiO, 041 035 053 039 020 020 033 036 027 028 021 020
ALO; 155 153 155 157 146 146 151 151 153 150 155 149
Fe,O, 186 169 285 212 164 147 197 208 171 177 113 1.40
MnO 0.03 003 003 004 004 004 003 003 004 005 0.03 0.03
MgO 062 052 077 055 024 025 041 044 038 042 028 0.31
CaQ 131 147 196 177 123 051 160 185 118 133 1.00 098
Na,O 2.89 393 319 342 430 426 384 404 416 404 318 364
K,O 588 420 521 541 480 455 480 452 462 442 510 482
Total 98.80 99.39 99.14 9960 100.05100.2898.98 98.72 99.96 100.0199.23 98.88
"0 961 899 867 918 7T7.40 7.30 7.90 767 833 850 11.87 10.58
34

S

TABLE DR2. CONTINUED



Maine

Oxide Sample No.

Wit % SP-1 CU-3 CU5 FL4 FL1 J1 J2 SM-2 SM-3 MO-1
Si0, 67.0 695 691 717 472 743 745 743 735 648
TiO, 064 038 039 048 297 0.19 019 013 012 0O.71
AlL,O, 154 159 158 145 158 144 144 149 147 186.9
Fe,O; 397 267 282 348 1520 135 141 108 112 428
MnO 0.07 006 006 005 020 004 005 005 0.05 009
MgQ 242 120 122 085 641 036 039 033 033 255
CaO 381 279 275 170 823 091 088 077 079 414
Na,O 339 363 373 306 287 333 340 334 380 368
K.O 242 322 288 396 123 483 499 486 477 256
Total 99.12 99.35 98.75 99.78 100.1199.71 100.2199.76 99.18 99.71
80 868 7.37 836 1085 7.24 11.79 10680 10.64 10.82 B8.25
s4g 571 2.93 2.07 -26.47 -7.68
Oxide Sample No.

Wit % S0-2 MO-5 SO-4 UM-2 LE-1 RE-1 LE-4 RO-1 8S0-5 MO-3
SiO, 66.2 50.8 674 598 730 697 680 706 651 641
TiO, 075 183 08682 117 022 058 054 041 091 082
Al,O, 164 186 162 164 146 156 155 152 168 164
Fe,O, 429 1000 330 598 154 413 400 296 427 504
MnO 009 0.17 008 009 007 010 013 006 010 0.10
MgQ 214 387 173 382 050 126 098 088 215 1.92
CaO 372 640 334 515 104 172 220 254 404 364
Na.,O 398 415 362 366 348 268 357 359 375 3.92
KO 210 305 319 293 495 392 3988 359 240 350
Total 99.67 98.87 99.48 99.00 99.40 99.69 98.88 99.83 99.52 99.44
80 1057 888 936 871 11.85 1154 11.03 866 1167 8.96
313 562 -1.66 -3.15 -12.6 -3.55

TABLE DR2. CONTINUED



Oxide Sample No.
Wt % MO-4 PH-2 SE-2 SE-5 SU-2
SiO, 67.2 73.1 73.0 73.5 48.2
TiO, 0.56 0.12 0.17 0.13 1.12
Al,Os 15.7 15.0 14.0 14.6 17.9
Fe,Os 3.59 1.38 1.92 1.51 9.81
MnO 0.10 0.12 0.15 0.17 0.22
MgO 1.72 0.59 0.71 0.70 8.05
CaO 3.52 0.92 1.02 0.90 8.95
Na,O 3.72 3.36 3.19 3.23 3.11
KO 2.72 4.81 4.96 4.49 0.69
Total 98.83 99.40 99.12 90.23 98.05
80 7.76 12.82 9.99 8.80 7.65
s -5.14




TABLE DR 3. REPRESENTATIVE BIOTITE ANALYSES, POST-KINEMATIC ACADIAN

PLUTONS
Vermont

Sample

No. W-3 KM-1 D-1  EP-1 N4 N2 A1 VIl BA-1 MS-2

§i0;, 3522 36.24 3716 3576 3756 3631 3596 3734 3663 38.01

TiO, 242 327 170 272 342 312 302 359 304 196

Al O 18.82 17.52 16.78 16.12 1489 16.62 1691 1633 16.52 1587

MgO 456 655 1089 793 1426 905 769 979 803 1412

Ca0O 000 002 001 00f 002 000 001 000 000 000

MnO 056 046 027 033 017 032 032 032 026 0.16

FeO 2439 2215 19.17 2330 1540 2073 2290 1875 2165 1515
Na,O 003 005 006 008 006 006 007 005 004 (.09

K;O 940 948 951 951 934 968 934 1005 1009 10.19

F 1.13 095 022 088 030 038 07¢ 140 074 027

Cl 001 001 002 002 007 001 001 006 002 006

Total 96.45 96.70 9579 96.66 9549 9628 9699 9768 97.02 95.88

O=F -048 -040 -0.09 -037 -0.13 -0.16 -032 -0359 -031 -0.12

0=Cl1 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -002 -0.00 -0.00 -0.01 -000 -0.01
TOTAL 96.06 9030 9589 9629 9534 96.12 96.67 97.08 9671 0575

New Hampshire

Sample

No. PR-3 PP-3 EF-2 FP-1 FW-4 M-2 H-1 NL-17 LM-2 SL-2 BW-2
SiO, 35.01 36.08 3623 37.16 3529 3501 3542 36.18 3648 36.00 3553
TiO; 301 271 266 206 287 327 283 252 276 262 282
Al,O4 1720 1681 1746 1580 17.18 1734 1785 15.73 18.07 1887 17.67
MgO 573 829 576 971 595 759 469 8200 793 588 533
CaO 00t o001 00! 003 001 001 000 000 000 000 000
MnO 0.64 044 044 028 066 020 057 042 044 062 073
FeO 2472 22,11 23.02 2075 2451 2286 2555 2226 2315 2561 2426
Na;O 0.12 008 008 008 015 023 014 011 006 000 0.13
K;O 907 958 933 957 955 956 968 993 931 921 975
F 118 120 123 170 017 000 121 1.19 na na 0.94
Cl 006 004 001 013 001 018 002 006 na na 0.00
Total 96.75 9735 9643 9727 9635 9625 9796 9660 9820 98.81 97.16
O=F -0.50 -0.50 -052 072 -0.07 000 -051 -0.30 -0.40
0=Ci -0.01 -0.01 -0.00 -003 -0.00 -0.04 -0.01 -0 -0.00
TOTAL 96.24 96.84 9591 96.52 9628 9621 9744 96.09 9820 98.81 96.76

TABLE DR 3. CONTINUED



Maine

Sample

No. RE-1 CU-5 FL-4 SP-1 SM-2 MO-3 UM-2 MO-2 S0-2 LE-4 PH-2
Si0, 3488 3739 3450 3735 3525 3676 3696 3679 3637 3478 35.58
TiO, 325 309 373 230 240 237 221 247 355 356 211
Al,O4 1802 17.64 1920 1631 19.01 1524 1538 1582 1639 1833 18.47
MgO 7.14 964 521 12,14 365 1024 1313 1143 1063 553 573
Ca0O 007 002 000 002 000 000 002 001 001 000 000
MnO 020 038 033 029 087 048 034 041 022 032 077
FeO 2331 18.80 2333 1741 26.15 2123 17.82 1923 19.11 2372 2392
Na,O 009 006 021 011 004 005 005 002 005 601 015
K;O 988 952 968 971 945 1014 1015 9594 1032 985 949
F 040 000 002 000 000 065 043 033 058 044 047
Cl 002 002 004 002 005 004 005 002 011 005 0.01
Total 9726 96.56 9625 9566 96.87 97.20 96.54 9647 97.34 96.59 96.70
0= -0.17 -000 -000 -000 -0.00 -028 -0.18 -0.14 -024 -0.18 -G.20
0=Cl -0.00 -0.00 -0.01 -000 -0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00
TOTAL 97.09 96.56 96.23 95.66 96.86 96.91 9635 9633 97.08 9640 96.50




TABLE DR 4. REPRESENTATIVE FELDSPAR ANALYSES

Sample NL-17 J-2 J-2 SP-1 Cu-5 CU-5 CU-5 FL-1
No. Pl-4h Pl-7a Ks-la Pl-1b Pl-1c¢c Pl-la Pl-2b Pl-1a
SiO, 6292 6534 6523 5751 6330 5591 61.59 50.93
AL 23.22 2216 1910 2768 2392 2873 2476 31.36
CaQ 385 256 003 844 428 965 554 13.13
FeO 004 000 000 003 002 005 0.00 008

Na,O 940 1032 090 661 922 603 851 399

KO 0.17 019 1537 0.15 009 017 023 008

Total 99.55 100.57 100.62 100.42 100.84 100.53 100.64 99.58
Ab % 81.02 87.03 8.14 5813 79.16 35259 7258 3535
Or % 066 103 91.70 084 052 095 131 044

An % 1832 1193 0.16 41.03 2032 4646 26.12 6422
Sample FL-1 LM-2 LM-2 LM-2 ILM-2 SL-1 SL-1

No. Pl-2a Pl-2a Pl-3a Pl-4b Ks-1a Ks-1b Pl-2b

Si0, 54.44 5935 5830 62.14 6357 64.07 6334

ALO, 2070 25.80 26.51 23.74 1907 19.02 22.61

Ca0O 1108 776 791 441 003 004 3.12

FeO 016 000 000 004 001 001 001

Na,Q 523 749 7.12 895 074 099 9381

K,0 0.10 014 010 010 1572 1554 0.15

Total 100.73 100.54 99.95 9937 99.14 9967 99.05

Ab mol % 4577 63.08 61.72 7817 6.69 832 8430
Or mol % 059 001 001 055 93.18 9099 087
An mol % 53.64 36.14 37.78 2127 0.13 (.19 1483




TABLE DR5. REPRESENTATIVE BULK-ROCK TRACE ELEMENT ANALYSES

Sample

No. IM-2 H-1 SL2 C1 M2 M4 EF-1 NL-5 Sp-1
Large Cations

Cs 6.4 6.1 3.9 89 1.4 1.6 122 1.7 2.0
Sr 174 76 86 67 442 454 238 945 447
Ba 560 357 323 327 1910 1730 922 1685 663
Rare Earth Elements

La 37 38 22 66 136 9 61 108 44
Ce 68.4 894 455 1372 237 1567 951 2058 815
Nd 21.8 324 325 603 699 522 312 756 31
Sm 4.1 5.6 4.1 9.7 8.6 6.5 4.8 7.8 5.4
Eu 085 062 071 073 168 130 082 166 127
Tb 033 042 048 062 033 054 038 045 046
Yb 064 0.19 133 1.14 046 049 089 035 1.03
Lu 0.11 015 024 034 005 005 011 006 0.17
La/Yb 58 200 17 58 206 186 69 309 43
High Valence Cations

Zr 184 66 112 356

Hf 39 3.5 2.8 57 9.8 7.3 5.5 6.8 4.7
Ta 118 061 1.05 1.82 033 070 327 060 071
Th 147 161 100 326 344 308 223 262 72
U 7.78 1175 484 1492 033 099 315 242 143
Th/U 1.80 137 207 218 1042 31.11 7.08 10.83 503
Ferromagnesian Elements

Se 334 211 479 282 280 492 189 289 9.19
Cr 1.2 1.2 83 8.6 8.8 8.4 52 8.9 75.9
Co 388 18 346 821 168 285 292 431 121
Ni 56
Zn 43 63 44 57 56 36 33 53 60




TABLE DR5. CONTINUED

Sample

No. CU-3 UM-2 MO-2 MO-3 J-2 PH-2 SE-2 SE-5 80-2
Large Cations

Cs 4.3 9.5 39 3.6 6.8 126 2.7 i3.8 38
Sr 254 556 494 485 67 74 N 59 487
Ba 553 882 878 992 330 175 315 149 385
Rare Earth Elements

La 316 460 346 597 411 106 545 177 649
Ce 567 902 634 1214 862 230 111.7 378 1306
Nd 138 508 335 527 375 64 436 116 574
Sm 4.0 7.1 4.7 8.2 6.0 3.0 83 23 5.7
Eu 095 1.8 116 173 060 051 066 029 1.13
Tb 037 073 042 083 057 040 095 050 058
Yb 124 202 120 190 093 049 300 206 043
Lu 0.18 031 020 026 016 010 047 036 0.10
La/Yb 25 23 29 31 44 22 18 9 151
High Valence Cations

Zr

Hf 4.1 6.4 49 9.5 4.4 22 4.8 24 5.6
Ta 076 101 1,18 145 158 125 112 373 078
Th 11.7 132 8.8 10.7 199 33 442 160 110
U 231 410 206 353 291 289 565 1754 0.66
Th/U 506 322 427 303 684 114 182 091 16.67
Ferromagnesian Elements

Se 577 1639 883 954 218 235 224 429 10.50
Cr 259 1198 41.0 344 27 2.8 <1.§ <20 465
Co 6.8 209 89 104 19 2.1 2.5 1.8 10.9
Ni 60 26 18 29

Zn 43 75 51 106 52 33 42 46 115




	
	
	
	
	
	
	
	
	

